
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ( رایگان) مرجع فیلم های صنعتی کامل ترین 

 ( رایگان) توجیهی  های مرجع طرح کامل ترین 

 ( رایگان)  و سرمایه گذاری کاتالوگ های صنعتی اطلاعات ،مرجع  کامل ترین 

  ( رایگان)  اخبار و دستور العمل های صنعتی و سرمایه گذاریکامل ترین مرجع 

 ( رایگان)  ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ارائه دهنده شرکت هایاطلاعات مرجع  کامل ترین 
 

که بصورت کاملا رایگان در اختیار علاقه مندان و  و دیگر خدمات مرتبط با صنعت و سرمایه گذاری صنعتی

 متقاضیان در این زمینه قرار می گیرد.

 
 

 ارتدارای جواز فنی مهندسی از سازمان صنعت ، معدن و تج
 می کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکیعضو رس 

 عضو رسمی انجمن شرکت های مشاورسرمایه گذاری و نظارت طرح ها
 

 

 

 بازدید فرمایید.  )www.bamasanat.ir (صنعت  ماباوب سایت  کسب اطلاعات بیشتر از برای
 

http://www.bamasanat.ir/
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 گزارش وضعیت

 الیاف پلی استر  

 در ایران و جهان

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 الهه عیوض زاده

 2931تابستان 
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 به نام خدا

 

 تعريف محصول و محدوده آن

یا اسید ترفتالیک ( DMT) متیل ترفتالات دی پلیمریزاسیون تراکمی حاصل الیاف مصنوعی نوعی ،استر الیاف پلی

 ریسهی  ذوببهه رو   با نامهای تجاری مختلفی همچون داکرون و تریلن و الیاف پلی استر  .یلل اس و اتیلن گلا

آغاز شد و امروزه این لیف بیشترین سهم تولید را در  2391ن الیاف از سال تولید انبوه ای. شوند می به بازار عرضه

 . بین الیاف به خود اختصاص داده اس 

متداول ترین طبقه بندی و دسته بندی فعالی  های اقتصادی مطابق اسهتانداردهای بهین المللهی کهد آیسهیک      

(ISIC )موجود در سامانه بهین یاب بهه شهرذ ذیهل مهی      الیاف پلی استر استیپلکد آیسیک مرتبط با . می باشد

 :رقم برای تمامی کشورها یكسان می باشد  9باشد که از منظر بین المللی تا 

 

 

 الیاف پلی استر ده رقمی کد آیسیک -2جدول 

 نام کالا کد آیسیک ردیف

 پلی استراستیپل الیاف  1992921929 2

 

توسط سازمان جهانی گمهر  جهه  داد و سهتدهای بهین المللهی      طبقه بندی بین المللی استاندارد دیلری که 

بمنظور تسهیل در صادرات و واردات و مبادلات تجاری تعریف شده اس  نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا 

(HS )بهه شهرذ    2931این کد برای الیاف پلی استر به استناد کتاب مقررات صادرات و واردات  سهال  .  می باشد

 :ذیل می باشد
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 شماره تعرفه و حقوق ورودی الیاف استیپل پلی استر -1جدول 

حقوق ورودی  شرذ کالا شماره تعرفه

 32سال 

حقوق ورودی 

 31سال 

الیاف سنتتیک غیر یكسره، حلاجی نشده شانه نزده  1129

یا به نحو دیلری برای نخ ریسی عمل آورده نشده 

  باشد

  

 6 22 از پلی استر 11291222

 

 

 كاربرد و مشخصات فني آنموارد 

 .جایلزینی و یا بهبود خواص الیاف طبیعی می باشهد ,سیستم ذوب ریسی و تولید الیاف مصنوعی  هدف اصلی از

به دلیل قیم  بالای الیاف پنبه و مشكلات کش  آن و از طرفی تولید آسان و ارزان تر الیاف پلهی اسهتر، تولیهد    

الیاف را مشابه بها الیهاف پنبهه یها     ، دلیل در سیستم الیاف استیپل همیناین الیاف رشد چشم گیری داشته و به 

 . پشم به صورت منقطع و با طول محدود تولید میكنند تا بتوان آنها را جایلزین الیاف مذکور نمود

در گذشته از الیاف اکریلیک برای تهیه نخ فهر   . همترین بخشهای نساجی کشور میباشدصنع  فر  یكی از م

الیهاف  ، د اما با توجه به قیم  تمام شده بالای آن و مشكلات و مسائل زیس  محیطهی تولیهد آن  استفاده می ش

پلی استر به عنوان یک رقیب جدی و رو به رشد به سرع  جایلزین الیاف اکریلیک شده و هم اکنهون فرشههای   

 .پلی استر تولید میشود –پلی استری و مخلوط اکریلیک % 222

 پایین پلی پروپیلن با توجه به دمای انتقال شیشه ای. موک  تافتینگ اس , و  ها یكی از پر مصرف ترین کفپ

(Tg ) به دلیل مقاومه  نهوری پهایین     هم چنین، در صورت تماس یک شی داغ جای آن روی موک  می ماند

پیدا  صنع  موک  و کفپو  جایلاه بسیار خوبی در پلی پروپیلن و مقاوم  نوری بالای الیاف پلی استر،این لیف

لحاف و تشهک  ، الیاف پلی استر سالید در صنایع خواب و پر کردنی مانند بالش یكی دیلر از مصارف . کرده اس
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عنهوان مهاده    الیاف پلی اسهتر بهه   توجه به برگش  پذیری خوب الیاف پلی استر و قیم  مناسب آن، با. میباشد

راه و , عایق های رطوبتی و صهوتی   منسوجات نبافته درصنایعی همچون .اولیه ی منسوجات نبافته به کار میرود

فیلتراسیون و صافی ، کیف و کفش، صنایع خودرو سازی ، ژئوتكستایل، مصارف کشاورزی، ساختمان و سد سازی

 .کاربرد دارد

، عروسهک  خاصی  برگش  پذیری الیاف ، مهمترین عامل در انتخاب الیاف برای صنایع پرکردنی مانند مبلمهان  

الیاف هالو دارای سطح مقطع دایروی و توخهالی مهی باشهد و    .سازی و صنایع خواب مثل لحاف و تشک می باشد

کریمپ آن بصورت فنری می باشد،به همین دلیل خاصی  برگش  پذیری و فنری  بسیار بهالایی در مقایسهه بها    

همچنین از لیهف در صهنایع فیلتهر    . وجه اس الیاف سالید دارد و در صنایع پرکردنی این نوع الیاف بسیار مورد ت

برای به دس  آوردن بیشترین خاصی  فنری  مهی تهوان   .سازی و لباسهایی با خاصی  حرارتی استفاده می شود

 .در آورد در این صورت خاصی  فنری  الیاف دوچندان می شود( BALL FIBER)الیاف هالو را به شكل توپی 

 : کلی الیاف پلی استر خصوصیات

ستیسیته خوب، مقاومه  سایشهی، ابهات بسهیار خهوب      نیرو تاحد پارگی بسیار زیاد، الا، g/cm3 1.38دانسیته 

اسهتر ضهد چهرو  و نمهدی شهدن بهوده و جمهع         الیاف پلی. نوری، مقاوم  در برابر اسیدهای معدنی و آلی بالا

 . شوند شوند، به راحتی شستشو و به سرع  خشک می نمی

 :حالات قابل عرضه

دسهته الیهاف، الیهاف    ( قابل اختلاط با پشم، پنبه، و نوع قابل اسهتفاده در فهر   )های فیلامنتی، الیاف مقطع  نخ 

الیهاف  و ( Hollow fiber) الیهاف ههالو   تههی  الیهاف میهان  های اسپان باند و انواع  ها و پارچه لایی، تک فیلامن 

  دوجزئی

هها ذکهر   در جدول ذیل نیز استانداردهای ملی موجود الیاف پلی استر بمنظهور دسهتیابی بهه مشخصهات فنهی آن     

 :گردیده اس 
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 استانداردهای ملی الیاف پلی استر -9جدول

 عنوان شماره استاندارد ردیف

 استر پلی الیاف با مخلوط سلولزی الیاف درصد تعیین استاندارد 2212 2

 ای پنبه ریسندگی سیستم در مصرف مورد استر پلی الیاف ویژگیهای 1933 1

 

 سال گذشته  5بررسي واردات و صادرات و قيمت هاي مربوطه طي 

 . سال گذشته آورده شده اس  1در این قسم  آمار صادرات و واردات الیاف پلی استر طی 

 

 

 2933-2932سالهای -صادرات الیاف پلی استر ایران – 9جدول 

 شرذ کالا

 صادرات

 تن-وزن سال
 -ارز  ریالی

 میلیون ریال

 -ارز  دلاری

 هزار دلار

 متوسط قیم 

هزار )

 (کیلوگرم/ریال

متوسط قیم  

 (کیلوگرم/دلار)

 الیاف پلی استر

87 933 3621,9 366,1 
12,2 1,2 

88 1933,3 96319,6 9319,6 
23,6 1,2 

89 2936,1 13323,3 1333,1 
12,6 1,2 

90 9111,9 31929,6 3921,9 
12,2 2,3 

91 12333,1 632239,3 93199,3 
91,6 2,3 
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  2933-2932سالهای -واردات الیاف پلی استر ایران – 1جدول 

 شرذ کالا

 واردات

 تن-وزن سال
 -ارز  ریالی

 میلیون ریال

 -ارز  دلاری

 هزار دلار

 متوسط قیم  

هزار )

 (کیلوگرم/ریال

متوسط قیم  

 (کیلوگرم/دلار)

 الیاف پلی استر

87 93313,2 193121,3 16691,6 29,9 2,9 

88 93923,9 131132,1 13612,9 21,2 2,1 

89 62331,3 333999,9 31292,2 29,9 2,9 

90 91119,1 319332 33223,6 12,2 2,3 

91 92621 392333,3 13319,9 13,1 2,3 

 

درصد مربوط به 21انجام شده،  جنوبی از کره ،درصد از واردات الیاف پلی استر به کشور 39حدود  32در سال 

 .درصد مالزی و الباقی مربوط به تایوان،هند، امارات، تایلند، و ترکیه بوده اس 3چین، 

درصد به ازبكستان و 3درصد به عراق،  3به ترکیه، ( درصد33حدود )رسال مذکور بیشترین صادرات همچنین د

افغانستان، امارات، ایتالیا، پاکستان، مصر، یونان، الباقی به کشورهایی همچون آذربایجان، آلمان، ارمنستان، 

 .تاجیكستان، ترکمنستان، سوریه، گرجستان و مونته نلرو بوده اس 

 

 

 :در نمودار زیر قیم  جهانی الیاف پلی استر بر حسب دلار بر کیلوگرم عنوان شده اس 
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 قیم  جهانی الیاف پلی استر بر حسب دلار بر کیلوگرم -2نمودار 

 

  

  

  

.yarnsandfibers.com 
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1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 
1.68 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 1.65 

2.06 2.03 2.05 2.07 2.06 2.07 2.05 2.03 2.03 
1.98 1.97 

1.93 
1.88 1.87 

2.2 2.19 
2.15 2.15 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.16 

1 

2 

 (كیلوگرم/دلار)قیمت زنجیره تولید پلی استر 

 الیاف پلي استر

 POY 130denنخ پلی استر 

نخ تکسچره پلی استر 
150/48    
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 لی استر استیپل در مقابل پنبهپقیم  الیاف -1نمودار

 

 يا جايگزين داخلي و خارجيمقايسه محصولات با محصولات مشابه و 

 .جایلزینی و یا بهبود خواص الیاف طبیعی می باشد,سیستم ذوب ریسی و تولید الیاف مصنوعی  هدف اصلی از

به دلیل قیم  بالای الیاف پنبه و مشكلات کش  آن و از طرفی تولید آسان و ارزان تر الیاف پلی استر، تولید 

الیاف را مشابه با الیاف پنبه یا ,این الیاف رشد چشم گیری داشته و به همین دلیل در سیستم الیاف استیپل 

صنع  فر  . ها را جایلزین الیاف مذکور نمودپشم به صورت منقطع و با طول محدود تولید میكنند تا بتوان آن

در گذشته از الیاف اکریلیک برای تهیه نخ فر  استفاده می .یكی از مهمترین بخشهای نساجی کشور میباشد 

الیاف پلی استر به ,شد اما با توجه به قیم  تمام شده بالای آن و مشكلات و مسائل زیس  محیطی تولید آن

پلی % 222ه رشد به سرع  جایلزین الیاف اکریلیک شده و هم اکنون فرشهای عنوان یک رقیب جدی و رو ب

. موک  تافتینگ اس , یكی از پر مصرف ترین کفپو  ها . پلی استر تولید میشود –استری و مخلوط اکریلیک 

در صورت تماس یک شی داغ جای آن روی  ( Tg) پایین پلی پروپیلن با توجه به دمای انتقال شیشه ای
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به دلیل مقاوم  نوری پایین پلی پروپیلن و مقاوم  نوری بالای الیاف پلی استر،این  هم چنین,می ماندموک  

الیاف پلی استر  یكی دیلر از مصارف .جایلاه بسیار خوبی در صنع  موک  و کفپو  پیدا کرده اس  لیف

برگش  پذیری خوب الیاف پلی توجه به  با. لحاف و تشک میباشد,سالید در صنایع خواب و پر کردنی مانند بالش

عنوان ماده اولیه ی منسوجات نبافته به کار میرود منسوجات نبافته  الیاف پلی استر به استر و قیم  مناسب آن،

 مصارف کشاورزی,راه و ساختمان و سد سازی , عایق های رطوبتی و صوتی  درصنایعی همچون

  .ون و صافی کاربرد داردفیلتراسی,کیف و کفش ,صنایع خودرو سازی ,ژئوتكستایل,

از دلایل دیلر افزایش نیاز به این الیاف در سالهای آتی، تغییر اللوی مصرف از سایر الیاف مصنوعی و طبیعی به 

 .الیاف پلی استر می باشد

به خوبی مشاهده می  1212تا  2362روند افزایشی میزان تقاضای پلی استر در مقابل پنبه از سال  9در نمودار 

 .گردد

 میزان تقاضای پلی استر در مقابل پنبه-9نمودار
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 1222تولید جهانی الیاف پلی استر در مقابل پنبه در سال -9نمودار

 

 1212تولید جهانی الیاف پلی استر در مقابل پنبه در سال -1نمودار
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